ABSTRAKT

Zvyseni biologické aktivity nanovldkennych materidli strukturné pfipominajicich
extracelularni hmotu urCuje v souCasné dobé potencidlni smér vyvoje tkanového
inzenyrstvi. Z hlediska podpory hojeni a regenerace tkéani je slibné pouziti plasmy bohaté
na trombocyty, ktera obsahuje stovky biologicky aktivnich latek schopnych podporovat
bunéénou adhezi a proliferaci. Pfedkladand diplomova prace se zabyva pfipravou
nanovldkennych materiali zalozenych na PVA s obsahem nativnich trombocytarnich
rustovych faktort, které jsou ¢asem postupné uvoliovany. V teoretické casti je strucné
popsana vyroba nanovladkennych scaffoldt pomoci sttidavého (AC) a stejnosmérného (DC)
elektrického zvlaknovani, dale jsou kratce charakterizovany trombocytarni ristové faktory
a existujici zpusoby funkcionalizace scaffoldl. V experimentalni ¢asti byl optimalizovan
postup pripravy materiali zejména pomoci AC electrospinningu ve velkém métitku, ktery
neovliviiuje aktivitu inkorporovanych proteini ve vysledné nanovldkenné vrstve.
Uzka distribuce priméra vldken (260 85,74 nm) a maly vyskyt defekti zajistuji
homogenni inkorporaci proteini. Diky pouziti PVA s vysokou molekulovou hmotnosti
(125 000 g/ mol) a s vysokym stupném hydrolyzy (98 — 98,8 %) bylo dosaZzeno snizeni
rozpustnosti scaffoldi  bez nutnosti dodatecného kovalentniho sitovani. Snizeni
rozpustnosti PVA zptisobuje pozvolné uvolnovani proteint, kdy po pocateénim rychlém
uvolnéni 90 % proteint, je zbyvajicich 10 % postupné uvoltiovano v pribéhu dalSich
sedmi dnl. Cilem prace bylo také vzajemné porovnani technologii AC a DC
electrospinningu z hlediska procesu vyroby a morfologie nanovlaken, uvoliiovani proteind,
rozpousténi PVA a krystalinity. Pfestoze samotné¢ uvolhovani proteini ma podobny
prubeh, v celé fadé dalSich sledovanych parametri se materidly vyrazné 1isi. Kromé toho
byla studovana moznost dalsiho zpomaleni uvoliovani proteini a stabilizace
PVA materiald metodou ,.freeze-thaw*. Na zékladé¢ dosazenych vysledkli je mozné
predpokladat potencialni pouziti materiald funkcionalizovanych nativnimi proteiny
napt. v hojeni velkych a chronickych kozZnich poranéni.
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